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VHV VARIO
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MATSORT GLASERET
(703) Glansveerdi 2 (744) Glansveerdi 37

NATURR@D+
(652) Glansvaerdi 1

LYS BRUN GLASERET
(669) Glansveerdi 90

TEKNISKE DATA
Model VHV Vario

Minimum taghaeldning
Forbrug/m?

Veegt/stk

Vaegt/m?
Bojningstraekstyrke
Vandgennemtrangelighed
Frostfasthed

Antal pr. palle

Vaegt pr. palle

Antal stk. pr. pakke

R@D SATINERET
(610) Glansveerdi 7

BRUN GLASERET
(670) Glansveerdi 90

25° med undertag
14,6 - 16,1 stk.

2,8 kg

Ca. 41 kg

Iht. EN 538

Iht. EN 539-1

30 ars garanti
384 stk.

1100 kg

6 stk.

RUSTIK ENGOBERET RUSTIK GLASERET
(872) Glansveerdi 3 (900) Glansvaerdi 90

VINR@D GLASERET SORTBRUN ENG

(614) Glansveerdi 98 (737) Glansveerdi 4

TEKNISKE MAL

Konstruktionsmal

Legteafstand 288-308 mm

Heengemal 341 mm

Dakmal Ydre mal
Lengde 288-308 mm Laengde 379 mm
Bredde 216-222 mm Bredde 269 mm

SKIFER ENGOBERET

M@RKEBLA GLASERET
(638) Glansveerdi 85

Justerbar for nemmere tilpasning
og hurtigere montering

SORT GLASERET
(738) Glansveaerdi 98

MATSKIFERSORT GLASERET
(756) Glansveerdi 55

Dobbelt ophangsknaster
— ligger stabilt

Klassisk profil — mange
farver og overflader

Lukket fals beskytter mod nedfald
og smuds
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TEKN'SKE DETALJER A7) Legteafstand: 288-308 mm

Hangemal: 341 mm
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KERAMISK TILBEH@R

Rygsten halvrund, Rygsten start/slut, Rygsten Rygsten start grat, Valmklokke (3 x 1200)
Vario Vario Dobbeltmuffe, Vario Vario Ref.nr. 5500
Ref.nr. 1200 (3 stk. lbm) Ref.nr. 1215 Ref.nr. 1250 Ref.nr.1260
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Vindskedesten venstre | Vindskedesten hgjre Dobbeltvinget Aftraekshaette Ventilationssten
Ref.nr. 7080 Refinr. 7090 Refnr. 7590 komplet Ventilationsareal 25 cm?
(3,5 stk pr. lbm) (3,5 stk pr. lbm) Leveres med ISO-rr, Ref.nr. 8640
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OPLAGNINGSVEJLEDNING

Vi henviser til TEGL 36 - Oplsegning af tegltage som
generel vejledning.

AFSTANDSLISTER

Mellem undertag og leegter monteres mindst 25
mm tykke afstandslister. Afstandslister skal vaere
trygimpraegnerede eller af tilsvarende materiale,
der ikke er skadeligt for undertaget.

Afstandslisternes formal er:
at sikre en god ventilation langs tagstenenes
underside i ngje sammenhang med luftindtag
ved tagfod
og afkast ved kip
at sikre en effektiv fastholdelse af undertaget
at etablerere en fri spalte, saledes at vand,
smuds, plantedele mm. kan passere under
leegterne.
at give plads til montering af tagstensbindere.

NB. Ventilation langs tagstenenes underside er
nedvendig, da risikoen for frostskader gges med
voksende vandindhold i stenene.

LAGTER

Af hensyn til konstruktionens styrke og stivhed
skal der anvendes styrkesorteret, T1 markede
leegter. Leegtning af spaerafstande indtil 1000
mm. malt fra midte af spaer skal udfgres med
mindst 38x73 mm. leegter. Ved spaer med afstande
pa mere end 1000 mm. malt fra midte til midte
af spaer kan dimensioner af TI-maerkede laegter
findes i Leegtetabel i TOP-handbogen ,Trae 51" fra
Treebranchens Oplysningsrad".

Se i gvrigt TEGL 36 for udferlig beskrivelse.

DAKBREDDE

Denne males fra vingekant til vingekant. Den
opgives vejledende af tagstensproducenten og
bestemmes for de leverede sten ved udlaegning af
2 tveergaende raekker tagsten med 12 i hver pa et
plant underlag eller ved prgveoplaegning pa taget.
Det skal ved opleegningen sikres, at deekbredden
er saledes, at der mellem vingetagsten kun er
sma abninger mellem tagstenene ved de skrd

hjgrneafskearinger og saledes, at falstagsten falder
sammen i falsene. Dette er afgarende for tagfladens
teethed og udseende.Se teknisk tegning for at finde
tagstenens nominelle mal.

VALG AF UNDERTAGE
Undertage kan opdelesii:
- Fast underlag, f.eks. tagpap eller pvc pa
braedder eller krydsfiner.
Plader, f.eks. treefiberplader, lagt fra speer til
spaer med overlaeg.
Banevarer - armeret plastfolie (f.eks. Koramic
Strong), bitumenbaserede banevarer eller
fiberdug.
Endvidere opdeles undertage i diffusionstaette og
diffusionsdbne undertage. Undertage til tegltage
skal vaelges ud fra kravene i opsat af DUKO, Dansk
undertagsklassifikation Aps, pa www.duko.dk

VENTILATION

TAGRUM

Ventilation af tagrum forudszettes udfert

efter geldende anvisninger. F.eks. til BYG-ERFA
Erfaringsblad (27) 13 11 05 Tagkonstruktioner

med stor haldning - ventilation af tagrum,
hanebandslofter og skunkrum samt SBI Anvisning
273.

VENTILATIONSSTUDSE | UNDERTAGE

Ved ventilerede tagkonstruktioner hvor
ventilationsabninger i form af ventilations-studse
er monteret i undertaget skal der for vingetagsten
med muret rygning vaere mindst 25 mm fri
luftspalte under rygningen, og for falstagsten

skal der monteres en tudtagsten ca. %2 m over hver
ventilationsstuds i undertaget.

VENTILATION AF HULRUMMET MELLEM
TAGSTEN OG UNDERTAG

For alle tagstenstyper skal der vaere
ventilationsabning pa min. 200 cm?2 pr. lbm ved
tagfod og skotrender, samt min. 200 cm2 pr. lbm

spalte mellem undertag og tagsten.

Ved kip og grater skal der vaere min. 100 cm2 pa
hver side af kippen ved en husbredde pa op til

12 m og for tage med ensidig taghaldning op

til 6 meters husbredde. Ved stgrre husbredder
fastleegges ventilationsabningernes areal og
fordeling samt hgjden af ventilationsspalten under
undertaget pa grundlag af en fugtteknisk vurdering
udfert af en teknisk radgiver. Ved anvendelse af
fuglegitter nedseettes ventilationsarealet ved
tagfoden med mindst 50%. Kravet om min. 200
cm? fri spalte/ventilationsabning pr. lbm

ved tagfoden gaelder dog fortsat, hvorfor
preefabrikerede ventilationslister med fuglegitter
kan anbefales.

OPLAGNING AF TAGSTEN

Tagstenene oplagges fra hgjre mod venstre.
Dakbredden og leegteafstanden opgives vejledende
af tagstenproducenten og afstanden findes ved
en provelaegning. Tagstenene skal falde sammen,
saledes at vingetagsten ligger taet sammen ved de
skra hjerneafskeeringer og saledes, at falstagsten
falder sammen i falsene. Under oplaegningen ma
der regnes med nogen tildannelse af stenene

for at opna dette. Tagstenene kan henlaegges
efter snor for mindst hver 3. raekke eller rettes ind
efter retholt. Binding af stenene foregar under
oplaegningen. Fuglegitter/ventilationslister med
fuglegitter kan placeres forneden ved tagrenden
oven pa fodblikket.

BINDING AF TAGSTEN
Mindst hver anden tagsten skal bindes. Ved at
binde diagonalt opnas, at alle tagsten fastholdes i
tagfladen. Herudover skal alle sten bindes:
i nederste eller naestnederste raekke ved tagfod
i yderste reekke ved gavle
langs skotrender
omkring ovenlys og andre gennembrydninger i
tagfladen
i overste raekke langs martelfrie rygninger og
grater
Enkelte tagsten kraever slabindere, der er tilpasset
den aktuelle model.

UDSAT BELIGGENHED
Pa tage med sarlig udsat beliggenhed og udsatte
tagkonstruktioner bgr hver sten bindes. | sarlige
tilfeelde kan det vaere ngdvendigt at skrue stenene
fast. Det skal af den projekterende vurderes, om
taget har en sarlig udsat beliggenhed ud fra:
bygningens beliggenhed (terreenklasse)
bygningens udformning
lokale vind- og turbulensforhold
Generelt skal man vaere opmaerksom p3, at tagsten
og bindere fglges ad. Det vil sige, at producenten
leverer bade tagsten og binder, idet binderen er
udformet og tilpasset de enkelte tagstenstyper
og leegtedimensionen 38 x 73 mm. Ved andre
leegtedimensioner skal der anvendes specielle
bindere.

RYGNINGER O0G GRATER

Pa tage med falstagsten skal rygninger og grater
altid leegges martelfrie. Der kan dog undtagelsesvis
ved renovering af bevaringsvardige tage anvendes
samme martel, som der oprindeligt er anvendt,

og som har vist sig egnet. Mgrtelfrie rygninger

og grater: Rygningsstenene fastholdes til en
toplaegte. Rygningssten kan skrues fast eller
fastggres med specialbeslag, der leveres sammen
med rygningsstenene. Ved udsat beliggenhed

skal rygningsstenene skrues fast. Toplaegten skal
monteres sa lavt, at rygningsstenene ligger ned til -
men fri af — tagstenene i tagfladerne. | ventilerede
rygninger skal der anbringes ikke-ekspanderende
fugeband i overlaeggene mellem rygningsstenene
for at hindre indtraengning af vand og fygesne.

Det anbefales ogsa at montere ventilerende
rygningsband under alle rygninger og grader. Det vil
hindre indtraengning af smuds, vand og fygsne og
bidrager til at opretholde en god ventilation over
tid.
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VARD AT VIDE

Tagtegl er et groft keramisk produkt. Selv om
produktionen til enhver tid er underlagt streng
kontrol, er kravet om fejlfri glasur og udseende
ikke sa strengt som for fine keramiske produkter.
Sma ujeevnheder og maerker efter handtering fra
pakning, transport og laegning pa taget kan derfor
ikke helt undgas. Eventuelle maerker i glasuren kan
daekkes med Bengalakk.

Krakelering i glasur og efterfglgende kalkpletter kan
teknisk set forekomme og pavirker ikke produktets
grundleeggende kvalitet eller levetid. Kalkpletter
forsvinder normalt efter et par maneder pa taget.

Ikke-glaserede overflader vil blive pavirket

af traeer, som skygger, sporer og anden lokal
luftforurening. Med tiden kan dette pavirke den
naturlige farve i starre eller mindre grad. Den deraf
folgende patinering har ingen indflydelse pa de
tekniske egenskaber og danner ikke grundlag for
reklamation. Garantien gaelder, sa laenge produktets
oplagningsanvisning falges.

Mindre farveforskelle mellem produktioner er
tilladt for grove keramiske produkter. Dette

geelder isser ubehandlede naturrgde tagsten samt
glasurer med lidt eller ingen pigment. Farven
lysebrun glaseret er en gennemsigtig glasur, og
sadanne forskelle i nuancer kan derfor i hgjere grad
konstateres her afhangigt af teglstenens naturlige
farve. Derfor anbefales det at hente tagsten fra flere
paller pa samme tid, og blande disse under leegning
pa taget.

De farver, der anvendes i brochuren, er beregnet

til at vise de mest virkelighedstro farvetoner for
vores keramiske tagtegl, men har begraensninger i
trykprocessen. Desvarre kan trykfarver afvige fra de
naturlige farver.

Egernsund Wienerberger forbeholder sig ret til

at foretage ®ndringer i udvalg og tekniske data
uden forudgaende varsel. De faktiske dimensioner
bestemmes pa stedet.

Brochuren er taenkt som et produkt- og
farveoverblik og ikke et juridisk bindende
dokument. De angivne dimensioner tillader
afvigelser inden for den geeldende standard,
normalt +/- 2%.
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